Вопросы к тестовым заданиям

Блок 1. Дисциплина «Изыскания и проектирование автомобильных дорог»

1.1 Техническая классификация автомобильных дорог общего пользования.
1.2 Типы местности по условиям увлажнения верхней толщи грунтов.
1.3 Как меняется величина наименьшего возвышения поверхности покрытия дороги в зависимости от грунта рабочего слоя.
1.4 Определение величины азимута и румба.
1.5 Определение элементов круговой кривой.
1.6 Определение радиусов вертикальных кривых.
1.7 Укрепление водоотводных канав в зависимости от продольных уклонов дна канав.
1.8 Определение глубины промерзания дорожной конструкции.
1.9 Типы деформаций земляного полотна.
1.10 Назначение прочностных характеристик грунтов при расчете дорожных одежд на прочность.

Блок 2. Дисциплина «Строительство автомобильных дорог»
2.1. Требования к проведению и частоте контроля качества геометрических размеров земляного полотна. 
2.2. Требования к производству работ в зимних условиях (при отрицательных температурах воздуха) согласно СП78.13330.2012.
2.3. Технология укрепления откосов земляного полотна методом гидропосева семян трав.
2.4. Технология укрепления откосов габионами (ГСИ). Виды ГСИ. Область применения.
2.5. Технология устройства оснований дорожных одежд из щебня укреплённого органическими вяжущими.
2.6 Малые штучные элементы мощения. Виды элементов мощения. Виды раскладки.
2.7. Технология устройства цементобетонных монолитных покрытий. Виды швов и их герметизация.
2.8 Типы асфальтобетона. Требования к асфальтобетону - типу, составу, толщине укладки.
2.9. Требования операционного контроля устройства покрытий и оснований из асфальтобетонных смесей.
2.10. Требования контроля качества асфальтобетона при приемке и оценки соответствия асфальтобетонного слоя требованиям ГОСТ.




Блок 3. Дисциплина «Эксплуатация автомобильных дорог»

3.1. Понятие - эксплуатация автомобильной дороги. Термин и определение. Нормативные документы, регламентирующие понятие.
3.2. Классификация работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Нормативные документы.
3.3. Виды диагностики автомобильных дорог в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018. Условия проведения диагностики автомобильных дорог.
3.4 Дефекты земляного полотна автомобильных дорог.
3.5. Пучины на автомобильных дорогах. Типы пучин и условия их образования.
3.6. Виды противогололедных материалов, условия и способы их применения.
3.7. Методы измерения прочности (прочностных характеристик) дорожных одежд.
3.8. Колея на автомобильных дорогах. Нормативные требования и способы измерения.
3.9. Понятие коэффициент сцепления. Методы определения коэффициента сцепления, нормативные требования к величине коэффициента сцепления.
3.10. Снегозащитные, снегозадерживающие, ограждающие сооружения и устройства на автомобильных дорогах. Виды сооружений и устройств. Характеристика сооружений и устройств и особенности их работы.
